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Тапиолит относится к числу редких минералов гранитных пегматитов. 
На территории Советского Союза он впервые был описан в 1962 г. в мик- 
роклин-олигоклазовых пегматитах с ортитом, монацитом, цирконом (Ру- 
довская, 1962) и в альбитизированных колумбит-берилловых пегматитах 
(Чэнь Де-цянь, Сидоренко, 1962).

Пегматитовая жила, где был найден описываемый нами тапиолит, за
легает в толще мусковитовых и двуслюдяных сланцев. Форма жилы лин
зовидная.

Эндоконтактная зона пегматита характеризуется кварц-альбитовым 
составом с мусковитом и небольшим количеством сподумена. В направ
лении к центру жилы количество сподумена увеличивается, появляются 
блоки микроклина. В центральной части пегматит сложен блоковым ми
кроклином, реже встречаются блоки кварца, к которым тяготеют крупные 
(до 10 X 30 см) короткопризматические кристаллы сподумена.

Рис. 1. Кристалл тапиолита из сподуме- Рис. 2. Зависимость удельного веса 
нового пегматита тапиолита от содержания в нем Шэ20 6

и Та20 5
Точки — содержание Nb2Os, крестики — со

держание Ta2Os
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Химический состав тапиолитов из различных месторождений
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0,10

2,56
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} 0,09

С у м м а 99,66 99,87 99,5 100,09 98,99 99,21

Аналитик 3. Т. К а
таева

Т. de Ci-
chocky

J. Jakob К. А. До
рофеева

М. Е. К а
закова

Уд. вес 7,762 7,45 — 7,87 7,09—7,12 7,3

Твердость — 724,3
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— — — 812
кг/мм2

Источник Pehrm an
(1932)

Новые
данные
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Чэнь-Де- 
цянь, 

Сидорен
ко (1962)

Рудов-
ская
(1962)

Тапиолит был встречен в кварц-сподуменовых участках в центре пег
матитовой жилы. Он образует кристаллики размером до 3—4 мм (рис. 1) 
с полуметаллическим блеском. В тонких осколках тапиолит просвечивает 
вишнево-красным цветом, цвет черты буровато-коричневый. Дебае- 
грамма его аналогична дебаеграммам, опубликованным в более ранних 
работах.

Химический состав тапиолита приведен в таблице. Там же для срав
нения помещены результаты химических анализов тапиолитов из других 
типов пегматитовых жил.

Спектральным анализом в тапиолите установлено присутствие Be, 
Zr, ТВ.

Пересчет1 химического состава тапиолита привел к следующей фор
муле: (F eo^6oMno,i46̂ %o,oi9)(Ta1;615Nb0j271Fe®+ 51Ti0024)O6 или (Fe“+, Мп)0>92 (Та,. 
Nb)2 06О8 при типовой формуле этого минерала АВ20 6.

Имеющийся материал по тапиолиту не позволяет пока судить о ти- 
поморфизме его свойств.

1
равен

Пересчет проводился на шесть атомов кислорода. Коэффициент пересчета

ТДбЭ^4’72'
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Существующие колебания в содержании окиси ниобия и тантала в та-
пиолитах хорошо коррелируются с удельным весом этого минерала
(рис. 2). Полученный график1 может служить для приблизительной
оценки содержания этих элементов в тапиолите по удельному весу.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б а р с а н о в  Г. П., К у м  с к о в  а Н. М., Ч е п и ж н ы й  К. И. О новой находке та- 
пиолита. — Сб. «Минералы СССР», вып. 15. Изд-во АН СССР, 1964.

Р у д о в с к а я  Л. Н. О находке тапиолита в гранитных пегматитах. — ЗВМО, 1962, 
ч. 91, вып. 3.

Ч э н ь  Д е - ц я н ь ,  С и д о р е н к о  Г. А. Первая находка тапиолита в СССР. — 
В кн. «Минеральное сырье», вып. 4, 1962.

B u t t g e n b a c h  Н. Les mineraux a colombium et tantale du Congo Beige. — Bull. 
Inst. roy. colon. Beige, 1933, 4, № 1.

C a s a s o p r a  S. La presenza della tapiolite nelle pegmatite di Gresciano (Ri
v ie ra ).— Schweiz, mineral, und petrogr. Mitt., 1938, 18, N 1.

D o e l t e r  E. Handbuch der Mineralchemie, Bd. 2, T. 1, 1913.
H e a d d e n W .  Tantalate from South Dakota. — Amer. J. Sci., ser. 1922, 3.
P e h r m a n  G. Uber Tapiolith aus Rosenthal (Kimito, S. W. Finland). — Acta Acad, 

abensis. Math, et phys., 1932, 6, N 3.
P e r m i n g e a t  F. Sur les niobo-tantalates de L’Abti—Atlas, Maroc: tapiolite et co- 

lumbite. — Bull. Soc. frang. mineral, e t cristallogr., 1955, 78, N 1/3.
S i m p s o n  E. S. On tapiolite in the Pilbara gold field, W. Australia. Mineral. Mag., 

1917, 18, N 84.

1 При построении графика использовались данные, приводимые в работах: 
Doelter (1913), Simpson (1917), Headden (1922), Buttgenbach (1933), Барсанов 
и др. (1964).


